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ibavalresa: 46 yili askin tecriibesi bulunan
Iba Kimya ve Ispanyol diinya markasi
Valresa ortakliginda Ankara’da kuruldu.

Avrupa ve Turkiye'nin en modern boya
uretim tesisleri arasinda yer alabilecek
altyapi ve otomasyon teknolojisine sahip
ibavalresa iiretim tesisinde; mobilya
boya ve vernikleri, sanayi boyalari,
tinerler, sertlestiriciler ve alkit recineleri
uretilmektedir.

ISO 9001:2015 Kalite Yonetim

Sistemi cercevesinde faaliyetlerini
gerceklestirmekte; arastirmaci ve dinamik
calisan kadrosuyla planli ve programli bir
sekilde blylimeye devam etmektedir.
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ESFERA iC CEPHE URUNLERI Sf .08
ESFERA iC CEPHE ASTAR VE DOLGU Sf.10
VERNIK URUNLERI

ESFERA iC CEPHE SON KAT URUNLERI Sf.14
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ESFERA

Ispanyol Valresa markasinin su bazli markasidir. ic cephe mobilyalar ve dis cephe ahsaplar icin
yuksek kaliteli vernik, boya ve ahsap koruma urinleri Uretir.

NEDEN ESFERA
IC CEPHE
URUNLERI TERCIH
EDILMELIDIR?

EN 71-3 SERTIFiKALI

Boya ve vernik Uretiminde arsenik, kadmiyum
vb. insan sagliina zarar veren agir metaller
kullanilir. EN 71-3 Sertifikasi agir metallere
sinirlama getiren bir standarttir. Esfera
dridnlerinin agir metal icermedigi EN71-3
sertifikasiyla tescillenmistir.

DAYANIKLI

Su bazli akrilik formdlidntn olusturdugu guclu
yapi sayesine kimyasallara karsi dayanim
gosterir.

MUKEMMEL DOKUNUS

iceriginde bulunan 6zel recinesi sayesinde
ahsabin kadifemsi bir dokuya sahip olmasini
saglar; ahsaba yumusak ve ipeksi bir dokunus
kazandirir.

DOGAL GORUNUM

Ahsabin goruntisini degistirmez,
bulandirmaz ve soluklastirmaz; ahsaba berrak
ve dogal bir gorinim kazandirir.

FONKSIYONEL

Kullanima hazirdir. Firca, rulo ve pistole ile
kolayca uygulanir; uygulama ekipmanlari su ile
kolayca temizlenir.

Hizli kurur.
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NEDEN ESFERA
DIS CEPHE
URUNLERI TERCIH
EDILMELIDIR?

EN 71-3 SERTIFIiKALI

Boya ve vernik Uretiminde arsenik, kadmiyum
vb. insan sagligina zarar veren agir metaller
kullanilir. EN 71-3 Sertifikasi agir metallere
sinirlama getiren bir standarttir. Esfera
dridnlerinin agir metal icermedigi EN71-3
sertifikasiyla tescillenmistir.

ELASTIK

Elastik yapidadir. Ahsabin canli yapisina

uyum saglayarak catlama ve dokilme gibi
olusabilecek deformasyonlara direnc gosterir.

DAYANIKLI

Su bazli akrilik formdill sayesinde ahsaba
derinlemesine niifuz eder ve ahsap lzerinde
nefes alan bir film olusturur. Bu 6zelligi ile kar,
yagmur ve asiri sicak gibi kot hava kosullarina
karsi ahsaba ultra koruma saglar.

KORUYUCU
Sahip oldugu fungusit 6zelligi sayesinde ahsabi
kif, mantar ve haserelere karsi korur.

FONKSIYONEL

Kullanima hazirdir. Firca, rulo ve pistole ile
kolayca uygulanir; uygulama ekipmanlari su ile
kolayca temizlenir.

Hizli kurur.



ESFERA /iC CEPHE URUNLERI

ESFERA IC CEPHE
URUNLERI

Esfera ic Cephe Uriinleri, ahsap yiizeye
dokunusta yuksek tuse performansi ve essiz
bir deneyim kazandirir. Yiksek seffafliktadir;
ahsaba berrak ve dogal bir gorinim saglar.
Esfera ic Cephe Uriinleri ahsabin gériinimiini
estetik acidan guzellestirirken, ahsabin
yapisini korumak uzere gelistirilmistir.
iceriginde kullanilan su bazli akrilik recine
sayesinde ylksek sararma ve cizilme direncine
sahiptir.
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ESFERA iC CEPHE URUNLERININ AVANTAJLARI

e Su bazlidir.

e Solvent bazli Grlnlere kiyasla %95 daha disiik solvent emisyonu saglar.
e Agir metalleri icermez.

e Uygulama ve kullanim asamasinda insan sagligi icin givenlidir.

e Su bazli akrilik formulu sayesinde sararmalara karsi ahsaba yiksek direnc
kazandirir.

e Hem lake hem de vernik uygulamalarinda solvent bazli Urin
uygulamalarina denk performans gdsterir.

e Hizli kuruma 6zelligine sahiptir.

¢ Yanma ve patlama riski tasimaz.

e Kullanima hazirdir.
¢ Firca, rulo ve pistole ile kolayca uygulanir.
¢ Uygulama ekipmanlari su ile temizlenebilir.

Esfera ic Cephe Uriinleri tim masif Kullanim Alanlari
yuzeylerde, MDF ylizeylerde ve kaplamali .
yluzeylerde kullanilir. e Tum Ic Cephe Mobilyalari

¢ Cocuk Mobilyalari

e Ahsap Kapi, Pencere Yapilari

e Ahsap Tavanlar

e ic Cephe Ahsap Dekoratif Uriinler

Bilgilendirme: Esfera ic Cephe Seffaf Vernik triinlerini kullanmadan dnce ahsap ylzeylerin
renklendirilebilmesi icin Esfera Dis Cephe Ahsap Koruyucu Uriinleri (Emprenye) 7034XX Serisi
kullanilmalidir. (31. sayfa renk kartelasina ulasabilirsiniz.)




ESFERA /iC CEPHE ASTAR VE DOLGU VERNIK URUNLERI
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ESFERA iC CEPHE
ASTAR VE DOLGU
VERNIK URUNLERI

Esfera ic Cephe Astar ve Dolgu Uriinleri ahsap
yuzeyi iyilestirmek, gozenekleri doldurmak

ve Uzerine gelecek son katin performansini
maksimuma cikarmak icin gelistirilmistir.
iceriginde kullanilan su bazli akrilik recine
sayesinde ylksek sararma ve cizilme direncine
sahiptir.

ESFERA iC CEPHE ASTAR VE DOLGU VERNIK
URUNLERININ ZELLIKLERI

e Su bazlidir.

e Firca, rulo ve pistole ile kolayca uygulanir.
o Esfera Seffaf Dolgu Vernik trind yliksek
seffafliktadir. Ahsaba berrak ve dogal bir
gorinim saglar.

¢ Su bazli akrilik formll sayesinde son katin
sararma direncini artirir.

e Ahsaba estetik bir gorinim kazandirir.



ESFERA /iC CEPHE ASTAR VE DOLGU VERNIK URUNLERI

270019

(_?enel
Ozellikleri

Uygulama
Onerileri

Kuruma
Siireleri

Ambalaj
Boyutlari

ESFERA iC CEPHE BEYAZ ASTAR

e Su bazlidir.

e EN 71-3 Sertifikasi ile glivenle uygulama ve kullanim alani saglar.

e Kullanima hazirdir.

e Uygulamasi kolaydir.

e Uriinlin dekoratif gériiniimiiniin korunmasi ve kullanim siiresinin arttirilmasi
icin uygulanan ylizeyden sizabilecek recineye karsi bariyer ve izole edici dzellik
gosterir.

» Yiiksek yapisma ozelligi sayesinde ahsap ile son kati birbirine baglar.

e Esfera Beyaz Astar iceriginde bulunan katkilar, kati madde miktari ve dolgu
maddeleri giiclii yayiimin yani sira yiiksek doldurma giiciine sahiptir. Giiclu
yayilimi ve doldurma giici ahsabin kusurlarini giderir ve homojen bir yayilim saglar.
® Su bazli akrilik formili sayesinde son katin sararma direncini artirir.

e iceriginde bulunan giines isini filtreleri sayesinde UV isinlarinin ahsap tizerinde
neden olabilecegi degdisime ve bozulmalara direnc gosterir.

e Ultra hizli kuruma ozelligi gosterir.

e Kolay zimparalanir.

e Uygulama ekipmanlari kolayca temizlenir.

e Pistole ile kolayca uygulanir.

e Uygulama ekipmani ve uygulama ortam kosullarina bagli olarak %0-10 oraninda
su ile inceltme yapilabilir.

e 1 litre Urun ile tek katta 5-8 m? alana uygulama yapilmalidir.

e T m2alana 120-175 g, 110-175 mikron (islak film kalinligi degerlerinde] trin
uygulanmalidir.

e Uygulama yapilacak ahsabin ic nem degerleri yumusak agaclarda %10-%12
arasinda, sert agaclarda %14-%15 arasinda olmalidir.

e Toz tutma kuruma siresi 25-35 dakika arasindadir.
e Dokunma kuruma siiresi 50-60 dakika arasindadir.
e Zimpara kuruma siiresi 1-2 saat arasindadir.

e istifleme kuruma (kiirlenme) siiresi 8-12 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma sireleri 25°C %45-65 RH degerlerine gore belirlenmistir.
Ortam sartlarina bagli olarak degiskenlik gosterebilir.

2,5 Kg., 25 Kg.




270021

§enel
Ozellikleri

Uygulama
Onerileri

Kuruma
Siireleri

Ambalaj
Boyutlari

ESFERA vatresa 12113

ESFERA iC CEPHE SEFFAF DOLGU VERNIK

* Su bazlidir.

e EN 71-3 Sertifikasi ile glivenle uygulama ve kullanim alani saglar.

e Kullanima hazirdir.

e Uygulamasi kolaydir.

e Ozel formiilii sayesinde dikey uygulamalara da uygun olarak gelistirilmistir.

» Kaplamali yiizeylerde iistiin performans gostermesi icin 6zel olarak
gelistirilmistir.

* Yiiksek yapisma ozelligi sayesinde ahsap ile son kati birbirine baglar.

* Ahsap lzerine uygulanacak son kat icin uygun bir yiizey yaratir.

e iceriginde bulunan katkilar, katt madde miktari ve dolgu maddeleri ile giiclii
yayilimin yani sira yiiksek doldurma giiciine sahiptir. Giiclii yayilimi ve doldurma
giciu ahsabin kusurlarini giderir ve homojen bir yayilim saglar.

* Yiiksek seffafliktadir; ahsaba berrak ve dogal bir goriinim saglar.

* Su bazli akrilik formli sayesinde son katin sararma direncini artirir.

e iceriginde bulunan giines isini filtreleri sayesinde UV isinlarinin ahsap iizerinde
neden olabilecegi degdisime ve bozulmalara direnc gosterir.

e Hizli kurur, kolay zimparalanir.

e Uygulama ekipmanlari kolay temizlenir.

e Firca, rulo ve pistole ile kolayca uygulanir.

e Uygulama ekipmani ve uygulama ortam kosullarina bagli olarak %5-10 oraninda
su ile inceltme yapilabilir.

e 1 litre Urin ile tek katta 6-8 m? alana uygulama yapilmalidir.

e 1 m?alana 120-160 g urin kullanitmalidir.

* Uygulama yapilacak ahsabin ic nem degerleri yumusak agaclarda %10-%12
arasinda, sert agaclarda %14-%15 arasinda olmalidir.

¢ Toz tutma kuruma siiresi 25-35 dakika arasindadir.
e Dokunma kuruma siiresi 60-70 dakika arasindadir.
e Zimpara kuruma siiresi 3-4 saat arasindadir.

e istifleme kuruma (kiirlenme) siiresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma siireleri 25°C, %45-65 RH degerlerine gdre belirlenmistir.
Ortam sartlarina bagli olarak degiskenlik gosterebilir.

2,5L.,20L.




ESFERA /iC CEPHE SON KAT URUNLERI
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ESFERA iC CEPHE
SON KAT URUNLERI

Esfera ic Cephe Son Kat Uriinleri:
uygulandigi ahsap yiizeyin goriintiisiinii,
rengini ve dokunma hissiyatini
giizellestirir. Ahsabi dis etkenlere

karsi korur. Solvent bazli uiriinlerin
uygulanmasi kadar kolay uygulanir.

ESFERA iC CEPHE SON KAT URUNLERININ
OZELLIKLER

e Su bazlidir.

e Firca, rulo ve pistole ile kolayca uygulanir.

e Fiziksel ve kimyasal etkenlere karsi ylksek
direnc gosterir.

* Su bazli akrilik formli sayesinde giinesten
gelen UV isinlarinin neden olacagi tahribata,
sararmaya ve darbelere karsi ahsabi direncli
hale getirir.

e Ahsaba estetik bir gorinim kazandirir.

e Ahsabin dogalligini koruyarak ahsaba yumusak
ve ipeksi bir dokunus kazandirir.

* Yiksek orticulik ve yayilma glicu sayesinde
ahsap uzerinde homojen bir gorinim
olusmasini saglar.

* Yiksek seffafliktadir; ahsaba berrak ve dogal
bir gorinim saglar.



ESFERA /iC CEPHE SON KAT URUNLERI




700600

(_?enel
Ozellikleri

Uygulama
Onerileri

Ek Kullanim
AL

Kuruma
Siireleri

Ambalaj
Boyutlari

Sertlestirici

ESFERA vatresa 16117

Parlaklik: 24-32

ESFERA IC CEPHE PREMIUM OZEL MAT VERNIK Gloss (60°’de)

e Su bazlidir.

¢ EN 71-3 Sertifikasi ile glivenle uygulama ve kullanim alani saglar.

¢ Uygulamasi kolaydir.

* Ozel gelistirilmis formiilii sayesinde yangin geciktirici 6zelligi gosterir. Bu 6zellik *EN 13501-1
Standardi siniflandirmasina gore Bfl-S1 Sertifikasi ile tescillenmistir.

e Cizilme ve darbelere karsi ultra direnc géstermektedir. Parkelerde ve cizilmelere maruz
kalabilecek ylizeylerde kullanima uygundur.

o Kaydirmazlik 6zelligi gdstermektedir. Parke ve tezgah ylzeylerde kullanimi kolaylastirir.

e iceriginde bulunan katkilar ve dolgu maddeleri ile giiclii yayiumin yani sira yiiksek doldurma
giiciine sahiptir.

e Sertlestirici ilave edilmesi durumunda yapisma ve kimyasallara direnc 6zelliklerinin yani sira
tim ozelliklerinde performans artis goralir.

e Yiiksek seffafliktadir; ahsaba berrak ve dogal bir gériinim saglar.

e Formiliinde yapilan gelistirmeler sayesinde ahsap bakimi kolaydir.

e Ahsabin dogalligini korur. Ahsaba yumusak ve ipeksi bir dokunus kazandirir.

* iceriginde bulunan giines isini filtreleri sayesinde UV i1sinlarinin ahsap lizerinde neden
olabilecegdi degisime ve bozulmalara direnc gdsterir.

« Uriine sertlestirici ilave edilmesi durumunda zemine yapisma ve kimyasal etmenlere karsi
direnc 6zelliklerinin yani sira Grliniin tim 6zelliklerinde performans artisi goralir.

e Hizli kurur, kolay zimparalanir.

¢ Uygulama ekipmanlari kolayca temizlenir.

e Kullanima hazirdir.

e Firca, rulo ve pistole ile kolayca uygulanir.

« Uriiniin yiiksek performansta kullanilmasi icin Esfera ic Cephe Seffaf Dolgu Vernik 270021
Uzerine uygulanmalidir.

¢ Uygulama ekipmani ve ortam kosullarina bagli olarak %0-5 oranina kadar su ile inceltme
yapilabilir.

e 1 litre Uriin ile tek katta 8-10 m? alana uygulama yapilmalidir.

e 1 m2alana 100-140 g uriin kullanitmalidir.

e 2 kat uygulama yapilmasi onerilir.

¢ Uygulamada kullanilacak ahsabin ic nem degerleri yumusak agaclarda %10-%12 arasinda, sert
agaclarda %14-%15 arasinda olmalidir.

* Parke,

e Merdivenler ve merdiven korkuluklari,
e Mutfak tezgahlari,

¢ Yemek masalari

¢ Sandalye, ic cephe bank...

e Toz tutma kuruma siiresi 15-20 dakika arasindadir.

e Dokunma kuruma siiresi 25-35 dakika arasindadir.

e Zimpara kuruma siiresi ve kat Ustli kat uygulama siiresi 2-4 saat arasindadir.
« istifleme kurumalkiirlenme) siiresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma siireleri 25°C, %45-65 RH degerlerine gore belirlenmistir. Ortam
sartlarina bagli olarak degiskenlik gosterebilir.

25L,5L

190203 // Karisim orani: 10:1 // Ambalaj Boyutlari: 0,25 L, 1L

* EN 13501-1 Standardi: Avrupa Birligi tarafindan verilen, Urinlerin yangina karsi direncinin tespit edildigi,

tescil belgesidir.




ESFERA /iC CEPHE SON KAT URUNLERI

270023

Qenel
Ozellikleri

Uygulama
Onerileri

Kuruma
Siireleri

Ambalaj
Boyutlari

Parlaklik: 20-25

ESFERA IC CEPHE OZEL MAT VERNIK Gloss (60°’de)

e Su bazlidir.

e EN 71-3 Sertifikasl ile glivenle uygulama ve kullanim alani saglar.

e Kullanima hazirdir.

e Uygulamasi kolaydir.

e Ozel formiilii sayesinde dikey uygulamalara da uygun olarak gelistirilmistir.
e Yiiksek seffafliktadir; ahsaba berrak ve dogal bir goriiniim saglar.

e Ahsabin dogalligini korur. Ahsaba yumusak ve ipeksi bir dokunus kazandirir.
* Su bazli akrilik formiilii sayesinde sararmaya karsi yiiksek direnc gosterir.

e iceriginde bulunan giines isini filtreleri sayesinde UV isinlarinin ahsap tizerinde
neden olabilecegi degisime ve bozulmalara direnc gosterir.

e Hizli kurur.

¢ Uygulama ekipmanlari kolayca temizlenir.

e Kullanima hazirdir.

e Firca, rulo ve pistole ile kolayca uygulanir.

e Uriin performansinin arttirilmasi icin 270021 Esfera ic Cephe Seffaf Dolgu Vernik
urini Gzerine uygulanmasi onerilir.

e 2 kat uygulama yapilmasi onerilir.

e Uygulama ekipmani ve ortam kosullarina bagli olarak %5-10 oraninda su ile
inceltme yapilabilir.

e 1 litre Urun ile tek katta 8-10 m2 alana uygulama yapilmalidir.

¢ 1 m? alana 100-140 g Urdn kullanitmalidir.

e Uygulamada kullanilacak ahsabin ic nem degerleri yumusak agaclarda %10-%12
arasinda, sert agaclarda %14-%15 arasinda olmalidir.

¢ Toz tutma kuruma siresi 25-35 dakika arasindadir.

e Dokunma kuruma siiresi 60-70 dakika arasindadir.

e Zimpara kuruma siiresi ve kat Ustu kat uygulama siiresi 3-4 saat arasindadir.
e istifleme kurumalkiirlenme) siiresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma siireleri 25°C, %45-65 RH degerlerine gdre belirlenmistir.
Ortam sartlarina bagli olarak degiskenlik gosterebilir.

25L,20L




270519

270520

(_?enel
Ozellikleri

Uygulama
Onerileri

Ek Kullanim
Alanlari

Kuruma
Siireleri

Ambalaj
Boyutlari

Sertlestirici

ESFERA vatresa 18119

Parlaklik: 10-15

ESFERA IC CEPHE MAT SON KAT BEYAZ Gloss (60°°de)

Parlaklik: 47-56

ESFERA IC CEPHE IPEK MAT SON KAT BEYAZ Gloss (60°"de)

e Su bazlidir.

e EN 71-3 Sertifikasi ile giivenle uygulama ve kullanim alani saglar.

e Kullanima hazirdir.

* Uygulamasi kolaydir.

* Sertlestirici ilave edilmesi durumunda yapisma ve kimyasallara direnc
ozelliklerinde artis gordlir.

e Ozel yapisi ile cizilme ve darbelere karsi direnc gosterir.

* Ahsap lizerinde yumusak ve ipeksi bir dokunus saglar.

» Yiiksek yayilma giiciine sahiptir.

* Hizli kuruma 6zelliginin yani sira seri Gretim ekipmanlarinin tikanmasina karsi
direnci ile endistriyel ve atolye kullanimina uygun olarak gelistirilmistir.

e iceriginde bulunan giines isini filtreleri sayesinde UV isinlarinin ahsap iizerinde
neden olabilecegi degisime ve bozulmalara direnc gosterir.

e Hizli kurur.

¢ Uygulama ekipmanlari kolayca temizlenir.

e Kullanima hazirdir.

e Pistole ile kolayca uygulanir.

e Uriinlerin performansinin arttirilmasi icin 270019 Esfera ic Cephe Beyaz Astar
urldnd Uzerine uygulanmasi onerilir.

e 2 kat uygulama yapilmasi onerilir.

e Uygulama ekipmani ve ortam kosullarina bagli olarak %5-15 oraninda su ile
inceltme yapilabilir.

e 1 litre Urin ile tek katta 8-10 m2 alana uygulama yapilmalidir.

e 1 m2alana 100-140 g, 130-170 mikron (islak film kalinligi degerlerinde)
uygulanmalidir.

e Uygulamada kullanilacak ahsabin ic nem degerleri yumusak agaclarda %10-%12
arasinda, sert agaclarda %14-%15 arasinda olmalidir.

e Merdiven korkuluklari,
* Sandalye, ic cephe bank...

¢ Toz tutma kuruma siiresi 20-30 dakika arasindadir.

e Dokunma kuruma siiresi 60-80 dakika arasindadir.

e Zimpara kuruma siresi ve kat st kat uygulama siiresi 2-4 saat arasindadir.
e [stifleme kuruma (kiirlenme) siiresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma siireleri 25°C, %45-65 RH degerlerine gore belirlenmistir.
Ortam sartlarina bagli olarak degiskenlik gosterebilir.

2,5 Kg., 20 Kg.

190203 // Karisim orani: 10:1 // Ambalaj boyutlari: 0,25 L, 1 L




ESFERA /iC CEPHE UYGULAMA PROSEDURU

ISLEM
SIRASI

ISLEM
SIRASI

ESFERA iC CEPHE URUNLERI SEFFAF UYGULAMA PROSEDURU

Uvgulama _ Esfera Uygulama Kuruma
¥9 Uriin Kodu Kalinligi Siiresi
220 numarali zimpara kagidi ile
1 zimparalanmis ylizeye Esfera Ic Cephe 270021 120-160 g/m? 3-4 Saat
Seffaf Dolgu Vernik uygulanir.
400 numarali zimpara kagidi ile ptirtz
2 | zimpara yapilmis ylzeye Esfera Ic Cephe 270023 100-140 g/m? 3-4 Saat
Ozel Mat Vernik (20-25 gloss) uygulanir.
400 numarali zimpara kagidi ile pirtz 24-36 saat
3 | zimpara yapilmis ylizeye Esfera Ic Cephe 270023 100-140 g/m? sonra
Ozel Mat Vernik (20-25 gloss) uygulanir. paketleme.
Ahsabi renklendirmek icin vernik uygulamasi oncesi Esfera Dis Cephe Ahsap Koruyucu
Urtnleri (Emprenye) 7034XX Serisi ile ahsap renklendirilir. 1-2 saat kuruma siiresinden
sonra yukaridaki prosedir uygulanir. (31. Sayfadan renk kartelasina ulasabilirsiniz.)

iC CEPHEDE TRAFiGi YUKSEK, SURTUNME VE DARBEYE MARUZ KALMASI
BEKLENEN BOLGELER iCiN UYGULAMA PROSEDURU

Uvgulama . Esfera Uygulama Kuruma
¥9 Uriin Kodu Kalinligi Siiresi
220 numarali zimpara kagidi ile
1 zimparalanmis yiizeye Esfera Ic Cephe 270021 120-160 g/m? 3-4 Saat
Seffaf Dolgu Vernik uygulanir.
400 numarali zimpara kagidi ile puriz
zimpara yapilmis ylzeye Esferalc ) ) )
2 Cephe Premium Ozel Mat Vernik (24-32 700600 100-140 g/m 2-4 Saat
gloss) uygulanir.
400 numarali zimpara kagidi ile puriz 24-36 saat
g | 2'mpara yapilmis ylizeye Esfera Ic Cephe 700600 100-140 g/m?
Leyer . sonra
Premium Ozel Mat Vernik (24-32 gloss)
paketleme.
uygulanir.
Ahsabi renklendirmek icin vernik uygulamasi 6ncesi Esfera Dis Cephe Ahsap Koruyucu
Urinleri (Emprenye] 7034XX Serisi ile ahsap renklendirilir. 1-2 saat kuruma siiresinden
sonra yukaridaki prosedir uygulanir. (31. Sayfadan renk kartelasina ulasabilirsiniz.)




ISLEM
SIRASI

ESFERA

vatresa

20121

iC CEPHEDE BOYA UYGULAMASI YAPILMAK iSTENEN YUZEYLER iCiN
UYGULAMA PROSEDURU

Esfera

Hysutms Uriin Kodu

Uygulama
Kalinligi

Kuruma
Siiresi

220 numarali zimpara kagidi ile 120-175 g/m?
1 zimparalanmis yiizeye Esfera Ic Cephe 270019 (110-175 1-2 Saat
Beyaz Astar uygulanr. mikron)
W0rumarst ampers 438 Lot 10160 g/
2 Cephe Mat Son Kat Beyaz (10-15 gloss) 270519 [13.0-1 70 2-4 Saat
mikron)
uygulanir.
100 t0gime | 2030500
3 Cephe Mat Son Kat'Beyaz (10-15 glc;ss] 270519 [13.0-1 70 sonra
mikron) paketleme.
uygulanir.

Talep edilen parlaklik degerine gore 47-56 gloss degerlerinde uygulama yapmak
icin Esfera Ic Cephe Ipek Mat Son Kat Beyaz 270520 uygulamasi ayni proseddr ile

gerceklestirilebilir.

Son kata bir kat Esfera ic Cephe Premium Ozel Mat Vernik (24-32 gloss) uygulanmasi
durumunda ylzeyin darbe ve cizilme direnci arttirir, yliizeye kaydirmazlik ve yangin

geciktirici 6zelligi kazandirir.




ESFERA /iC CEPHE UYGULAMA PROSEDURU

Uriin Ozellikleri

25°C %45-65 RH

Sarfiyat Miktari Dagericnnde

Uygulama Parlaklik | inceltme AR

Ekipmam | Ambalaj / Renk Oranlar KatOsti | lS_ertlestmc].
m?/L /m? Kat ve Istifleme girme orani
’ Zimpara | Kurumasi
Kurumasi

Ozel Mat
Firca, rulo, 20-25 gloss / 100-140
pistole Seffaf g/m2

270023
Esfera I¢c Cephe Ozel
Mat Vernik

3-4 Saat | 24-36 Saat Tek bilesenli

270019
Esfera ic Cephe Pistole %0-10 1-2 Saat 8-12 Saat Tek bilesenli
Beyaz Astar

) (Tercihe Bagli)
Ipek Mat o
270520 Sertlestiricisi:
Esferalc Cephe Ipek Mat |  Pistole | 50 10" "7'%669:;55/ %5-15 3121/3 10%2"0 2-4Saat | 24-36 Saat 190203
Son Kat Beyaz 9 4 E Karisim Orani:

10:1




ESFERA

vatresa

22123

Uriin Ozellikleri

Kullanim Alanlari

Zimpara islemi

ic Mekan

Dekoratif
Ahsap
Uriinler

Mobilyalar

Mobilyasi

Cocuk Parke, Ahsap

Merdiven

Ahsap Mutfak
Masasi,
Sandalye

Ahsap Tavan,
Kiris

Ek Bilgi

Uygulama oncesi 220
numarali, katlar arasi
400 numarali zimpara
kagidi ile cok hafif
seviyede.

Katlar arasi 220
numarali, son kat oncesi
400 numarali zimpara
kagdi ile cok hafif
seviyede.

Katlar arasi 220
numarali, son kat oncesi
400 numarali zimpara
kagdi ile cok hafif
seviyede.

Dikey uygulamalara
uygundur, yanmaya
karsi direnclidir,

ylksek trafik direnci

gosterir.

Uygulama oncesi 220
numarali, katlar arasi
400 numarali zimpara
kagidi ile ¢ok hafif
seviyede.

Katlar arasi ve, son kat
oncesi 400 numarali
zimpara kagidi ile cok
hafif seviyede.

Dikey
uygulamalara
uygundur.

Katlar arasi ve, son kat
oncesi 400 numarali
zimpara kagidi ile cok
hafif seviyede.

Dikey
uygulamalara
uygundur.




ESFERA / DIS CEPHE URUNLER|
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ESFERA DIS CEPHE
URUNLERI

Esfera Dis Cephe Uriinleri estetik
acidan ahsabi giizellestirmesi ve
ahsabi cevresel etkenlere karsi
maksimum koruma altina almasi
icin gelistirilmistir. Elastik yapisi
sayesinde ahsaba uyum saglar.
Catlama ve dokiilme gibi olusabilecek
deformasyonlara direnc gosterir.
Su gecirmez ozelligi ve neme karsi
gostermis oldugu direnc ahsap
omriniin uzamasini saglar.

,w HHHHI

! IH
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ESFERA valresa 24|25

ESFERA DIS CEPHE URUNLERININ
AVANTAJLARI

* Su bazli akrilik formill sayesinde ahsaba
derinlemesine niifuz eder ve ahsap lzerinde
nefes alan bir film olusturarak kar, yagmur ve
asiri sicaklik gibi kotd hava kosullarina karsi
yuksek direncli bir yapi olusturur.

e Elastik yapisi sayesinde ahsap ile birlikte
hareket ederek ahsaba uyum saglar ve uzun
sureler kullanima olanak saglar.

* Su bazli akrilik formilu sayesinde giinesten
gelen UV isinlarinin neden olacagi tahribata ve
sararmaya karsi ahsabi direncli hale getirir.
Renkli Urlnlerin iceriginde bulunan demir oksit
bilesenleri ile ahsabin ilk glinkd rengi korunur.
¢ Solvent bazli driinlere kiyasla %95 daha diisiik
solvent emisyonu ve agir metalleri icermeyen
yapisi ile tamamen insan saglina ve cevreye
karsi guvenlidir.

e Ahsabin tim yuzeylerinin kaplanmasi ile tam
koruma elde edilir.

e Farkli renkler elde etmek icin Esfera renkli
drunleri birbiri ile karistirilabilir.

» Ozel yapisi sayesinde uzun siire sonra ahsap
Uzerinde olusabilecek deformasyon homojen
bicimdedir. Bu sebeple bakimi oldukca kolaydir.

Esfera Dis Cephe Uriinleri tim masif
yuzeylerde, MDF ylizeylerde ve kaplamali
yuzeylerde kullanilir.

Kullanim Alanlari:

Dis cephe ahsaplari, Balkon korkuluklari,
Kapi ve pencereler, Cephe kaplamalari, Citler,
Pergolalar, Cati sacaklari, Panjurlar, Bahce
mobilyalari, Cardaklar, Tim masif dis cephe
driinler, MDF ylzeyler.



ESFERA / DIS CEPHE ASTAR VE EMPRENYE

4




ESFERA valresa 26|27

ESFERA DIS CEPHE
ASTAR VE EMPRENYE
URUNLERI

Her tiirlii dis cephe ahsap ve ahsap
dograma iiriinleri icin giivenle
kullanilabilen, ideal elastik yapida,
yiiksek ortiiciiliige sahip su bazli
astardir.

Esfera Dis Cephe Astar ve Emprenye Uriinleri
Ozellikleri:

e Su bazlidir.

¢ Firca, rulo ve pistole ile kolayca uygulanir.

e Su bazli akrilik formild sayesinde son katin
sararma direncini artirir.

e iceriginde bulunan giines isini filtreleri
sayesinde UV isinlarinin ahsap lzerinde
neden olabilecegi degisime ve bozulmalara
direnc gosterir.

¢ Elastik yapisi sayesinde ahsap ile birlikte
hareket ederek ahsaba uyum saglar ve uzun
sureler kullanima olanak saglar.



ESFERA / DIS CEPHE ASTAR VE EMPRENYE




703311

genel
Ozellikleri

Uygulama
Onerileri

Kuruma
Siireleri

Ambalaj
Boyutlari

ESFERA vatresa 28|29

ESFERA DIS CEPHE ASTAR BEYAZ

e Su bazlidir.

e EN 71-3 Sertifikasi ile glivenle uygulama ve kullanim alani saglar.

e Kullanima hazirdir.

e Uygulamasi kolaydir.

e ince bir film tabakasi olusturur.

 Ahsaba derinlemesine niifuz eder. (3 mm)

e Ahsabin dogal dokusunu koruyarak renklendirir.

e Emprenye 6zelligi sayesinde kopmalarin ve kismi kirilmalarin dniine gecer.

* Yiiksek doldurma giicii ile yiizeydeki gozenekleri ve kusurlari kapatir.

e Uriinlin dekoratif gérinimiinin ve kullanim siiresinin korunmasi icin uygulanan
ylizeyden sizabilecek recineye karsi bariyer ve izole edici 6zellik gdsterir.

* Yiiksek yapisma ozelligi sayesinde ahsap ile son kati birbirine baglar.

* Hizli kuruma ve kisa zimpara siiresi ile liretim verimini arttirmaya olanak saglar.
e Sahip oldugu fungusit 6zelligi sayesinde ahsabi mantar, kiif gibi deformasyona
yol acan etmenlerden korur.

» Nefes alan yapisi ve su itici 6zelligi ile ahsabin icindeki nemi disari vermesine
olanak saglar. Ahsabin asiri neme maruz kalmasini engeller.

* Ahsabi cevresel etkenlere karsi korur.

e Hizli kurur, kolay zimparalanir.

e Uygulama ekipmanlari kolayca temizlenir.

e Daldirma, akitma, bez, firca, rulo, pistole ile kolayca uygulanir.

e inceltme yapilmamalidir.

e 1 litre Urin ile tek katta 12-18 m? alana uygulama yapilmalidir.

e 1 m? alana 50-80 g urdn kullanitmalidir.

e Uygulamada kullanilacak ahsabin ic nem degerleri yumusak agaclarda %10-%12
arasinda, sert agaclarda %14-%15 arasinda olmalidir.

e Toz tutma kuruma siresi 20-30 dakika arasindadir.
e Dokunma kuruma siiresi 30-60 dakika arasindadir.
e Zimpara kuruma siiresi 1-2 saat arasindadir.

e istifleme kuruma (kiirlenme) siiresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma siireleri 25°C, %45-65 RH degerlerine gore belirlenmistir.
Ortam sartlarina bagli olarak degiskenlik gosterebilir.

1L 25L 20L




ESFERA / DIS CEPHE ASTAR VE EMPRENYE

7034XX ESFERA DIS CEPHE AHSAP KORUYUCU URUNLERI (EMPRENYE)

e Su bazlidir.

e EN 71-3 Sertifikasi ile glivenle uygulama ve kullanim alani saglar.

e Kullanima hazirdir.

e Uygulamasi kolaydir.

¢ Film tabakasi olusturmaz.

» Ahsaba derinlemesine niifuz eder (3 mm].

e Ahsabin dogal dokusunu koruyarak renklendirir.

e Emprenye 6zelligi sayesinde kopmalarin ve kismi kirilmalarin dniine gecer.

¢ Ahsap goriiniimiinii ve ahsap dokusunu korur.

e Sahip oldugu fungisit 6zelligi sayesinde ahsabi mantar, kiif gibi deformasyona yol
acan etmenlerden korur.

Genel e iceriginde bulunan giines isini filtreleri sayesinde UV isinlarinin ahsap tizerinde
Ozellikleri neden olabilecegi degdisime ve bozulmalara direnc gosterir.

» Nefes alan yapisi ve su itici 6zelligi ile ahsabin icindeki nemi disari vermesine
olanak saglar. Ahsabin asiri neme maruz kalmasini engeller.

e Tum ylzeylere uygulama yapilmasi durumunda ahsabi cevresel etkilere karsi
yiiksek direncli hale getirir.

* Uygulandig yizeye giicli yayiim gdosterir ve homojen bir renkli goriiniim
olusmasini saglar.

* Genis renk yelpazesine sahiptir. Renkler birbirleri ile karistirilabilir. Bu sayede
birbirinden farkli renklerin olusmasina olanak saglar.

« istenilen renk tonu riini su ile incelterek yaratilabilir.

e Hizli kurur.

e Uygulama ekipmanlari kolayca temizlenir.

e Daldirma, akitma, bez, firca, rulo ve pistole ile kolayca uygulanir.

e Uygulama ekipmani ve uygulama ortam kosullarina bagli olarak %0-15 oraninda
su ile inceltme yapilabilir.

e 1 litre Urun ile tek katta 12-18 m2 alana uygulama yapilmalidir.

e 1 m2 alana 50-80 g urin kullanilmalidir.

* Uygulamada kullanilacak ahsabin ic nem degerleri yumusak agaclarda %10-%12
arasinda, sert agaclarda %14-%15 arasinda olmalidir.

* Cevresel etkenlere karsi ahsabin direncini arttirmak icin Esfera 70020X Serisi Son
Kat Vernik kullanilmasi onerilir.

Uygulama
Onerileri

¢ Toz tutma kuruma siiresi 15-25 dakika arasindadir.
e Dokunma kuruma siiresi 30-60 dakika arasindadir.
e Katlar arasi zimpara onerilmez.

Kuruma e Kat Usti kat uygulama siiresi 1-2 saattir.

Siireleri e istifleme kuruma (kiirlenme) siiresi 16-24 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma siireleri 25°C, %45-65 RH degerlerine gore belirlenmistir.
Ortam sartlarina bagli olarak degiskenlik gosterebilir.

Ambalaj
Boyutlari

1L 25L 20L

Dikkat! Renklerin canliligini kaybetmemesi icin renk uygulamasi sonrasi zimpara yapilmasi énerilmez.



ESFERA vatresa 30131

703401 B CAM 703402 B KESTANE

703403 B MESE 703404 M CEViz

703405 M TiK 703406 W KiRAZ

703407 B FINDIK 703408 B MAUN

703409 M SAPELLI 703410 M PALISSANDRO

703411 M YESIL 703311 M ASTAR BEYAZ + 703319 B BEYAZ

Dikkat!

Kartelada yer alan renkler baski teknikleri nedeniyle gercek renklerden farklilik ggsterebilir. Uriinleri uygulamadan 8nce uygulanacak
ylizeyde bir deneme yapilmasi onerilir. Bu sayede ahsap ylizeyin yapisina gore olusacak renk tonu gozlemlenir ve istenilen renk tonu
gerekli dizenlemeler ile hazir hale getirilir.



ESFERA / DIS CEPHE SON KAT URUNLER]




ESFERA vatresa 32|33

ESFERA
DIS CEPHE SON KAT
URUNLERI

Esfera dis cephe son kat uriinleri zorlu
hava kosullarina karsi ahsabi korur.

Esfera Dis Cephe Son Kat Uriinlerinin
Ozellikleri:

e Gelistirilen ozel formulu ile uygulandigi ylzeye
guicld yayilim gosterir ve homojen bir gorinti
olusmasini saglar.

e Olusturdugu su itici 6zellige sahip mikro
gozenekli film tabakasi sayesinde ahsabi
cevresel etkenlere karsi direncli hale getirir.

e Elastik yapisi ile ahsabin hareketliligine uyum
saglayarak ahsaptaki catlama, dokilme gibi
deformasyonlara karsi direnc saglar.

e iceriginde bulunan demir oksit yapilar ile renk
solmalarina ve ginesten gelen UV isinlarinin
olusturdugu tahribati karsi direnc gosterir.

e Yiksek seffafliktadir; ahsaba berrak ve dogal
bir gorinim saglar.



ESFERA / DIS CEPHE SON KAT URUNLER]

7035XX

Qenel
Ozellikleri

Uygulama
Onerileri

Kuruma
Siireleri

Ambalaj
Boyutlari

ESFERA DIS CEPHE VERNIKLi AHSAP Parlaklik: 70-80
KORUYUCU URUNLERI Gloss (60°'de]

e Su bazlidir.

* EN 71-3 Sertifikasi ile glivenle uygulama ve kullanim alani saglar.

e Kullanima hazirdir.

e Uygulamasi kolaydir.

e Ahsap goriiniimiinii ve ahsap dokusunu korur.

* Hem renkli hem de vernikli yapisi sayesinde ahsabi renklendirirken cevresel
etmenlere karsi korur. Tek urtnle iki etki gostererek pratik uygulamalara olanak
saglar.

* Giiclii homojen yayiimi sayesinde firca ile yapilan uygulamalarda firca izi
olusumunu engeller.

e iceriginde bulunan giines isini filtreleri sayesinde UV isinlarinin ahsap iizerinde
neden olabilece@i degdisime ve bozulmalara karsi direnc gdsterir.

* Su bazli akrilik formulu sayesinde kazandigi esnek yapi boyanin, ahsap ile birlikte
hareket ederek catlama, soyulma ve dokilmeye karsi direnc gostermesini saglar.
» Uygulandigr ahsap ylizeye parlak ve canli bir goriiniim kazandirir.

e Sahip oldugu fungusit 6zelligi sayesinde ahsabi mantar, kiif gibi deformasyona
yol acan etmenlerden korur.

* Nefes alan yapisi ve su itici 6zelligi ile ahsabin icindeki nemi disari vermesine
olanak saglar. Ahsabin asiri neme maruz kalmasini engeller.

e Uygulama ekipmanlari kolay temizlenir.

e Daldirma, akitma, firca, rulo ve pistole ile %10-20 oranina kadar inceltme
yapilarak uygulanabilir.

e 1 litre Urin ile tek katta 5-8 m? alana uygulama yapilmalidir.

e 1 m? alana 150-230 g uygulama yapilmalidir.

e Uygulamada kullanilacak ahsabin ic nem degerleri yumusak agaclarda %10-%12
arasinda, sert agaclarda %14-%15 arasinda olmalidir.

e Toz tutma kuruma siresi 20-30 dakika arasindadir.

e Dokunma kuruma siiresi 60-80 dakika arasindadir.

e Zimpara kuruma siiresi ve kat Usti kat uygulama siiresi 2-4 saat arasindadir.
e istifleme kuruma (kiirlenme) siiresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma sireleri 25°C, %45-65 RH degerlerine gore belirlenmistir.
Ortam sartlarina bagli olarak degiskenlik gosterebilir.

1L 25L 20L




ESFERA vatresa 34|35

703501 W CAM 703502 W KESTANE

703503 W MESE 703504 M CEViz

703505 M TiK 703506 W KiRAZ

703507 M FINDIK 703508 H MAUN

703509 M SAPELLI 703510 M PALISSANDRO
703511 M YESIL 700204 M PARLAK VERNIK
Dikkat!

Kartelada yer alan renkler baski teknikleri nedeniyle gercek renklerden farklilik ggsterebilir. Uriinleri uygulamadan 6nce uygulanacak
ylizeyde bir deneme yapilmasi onerilir. Bu sayede ahsap yiizeyin yapisina gore olusacak renk tonu gozlemlenir ve istenilen renk tonu
gerekli dizenlemeler ile hazir hale getirilir.



ESFERA / DIS CEPHE SON KAT URUNLER]

700201

700202

700204

(_?enel
Ozellikleri

Uygulama
Onerileri

Kuruma
Siireleri

Ambalaj
Boyutlari

Parlaklik: 20 Gloss

ESFERA DIS CEPHE OZEL MAT VERNIK (60°"de)

Parlaklik: 45 Gloss

ESFERA DIS CEPHE IPEK MAT VERNIK (60°de)

ESFERA DIS CEPHE PARLAK VERNIK Parla:((:gi:.zgl(;loss

e Su bazlidir.

e EN 71-3 Sertifikasi ile glivenle uygulama ve kullanim alani saglar.

e Kullanima hazirdir.

e Uygulamasi kolaydir.

* Giiclii homojen yayiimi sayesinde firca ile yapilan uygulamalarda firca izi
olusumuna engel olur.

 Su bazli akrilik formli sayesinde sararmaya karsi yiiksek direnc gdsterir.

e Yiiksek seffafliktadir; ahsaba berrak ve dogal bir goriiniim saglar.

e Ahsap goriiniimiinii ve ahsap dokusunu korur.

e Ozel Mat, Yari Mat ve Parlak Vernik iiriinleri sayesinde farkli uygulama talepleri
karsilanir.

e iceriginde bulunan giines isini filtreleri sayesinde UV isinlarinin ahsap lizerinde
neden olabilecegi degisime ve bozulmalara karsi direnc gosterir.

* Su bazli akrilik formulu sayesinde kazandigi esnek yapi boyanin, ahsap ile birlikte
hareket ederek catlama, soyulma ve dokilmeye karsi direnc gostermesini saglar.
* Sahip oldugu fungusit 6zelligi sayesinde ahsabi kiif, mantar ve haserelere karsi
korur.

» Nefes alan yapisi ve su itici 6zelligi ile ahsabin icindeki nemi disari vermesine
olanak saglar. Ahsabin asiri neme maruz kalmasini engeller.

* Hizli kuruma ve kisa zimpara siiresi ile lretim verimini arttirmaya olanak saglar.
* Ahsabi cevresel etkilere karsi korur.

e Uygulama ekipmanlari kolayca temizlenir.

e UV dayanimini arttirmak icin Esfera Dis Cephe Ahsap Koruyucu Uriinleri
(Emprenye) 7034XX Serisi Uizerine uygulanmasi énerilir.

e Daldirma, akitma, firca, rulo ve pistole ile %10-20 oraninda inceltme yapilarak
uygulanabilir.

e 1 litre Urin ile tek katta 5-8 m? alana uygulama yapilmalidir.

e 1 m? alana 150-230 g uygulama yapilmalidir.

e Uygulamada kullanilacak ahsabin ic nem degerleri yumusak agaclarda %10-%12
arasinda, sert agaclarda %14-%15 arasinda olmalidir.

e Toz tutma kuruma siresi 40-60 dakika arasindadir.

e Dokunma kuruma siiresi 90-120 dakika arasindadir.

e Zimpara kuruma siiresi ve kat tsti kat uygulama siiresi 3-4 saat arasindadir.
e istifleme kuruma (kiirlenme) siiresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma siireleri 25°C, %45-65 RH degerlerine gore belirlenmistir.
Ortam sartlarina bagli olarak degiskenlik gosterebilir.

TL25L 20L




703319

(_.-?enel
Ozellikleri

Uygulama
Onerileri

Kuruma
Siireleri

Ambalaj
Boyutlari

ESFERA vatresa 36137

Parlaklik: 20 Gloss

ESFERA DIS CEPHE OZEL MAT BEYAZ BOYA (600’de)

e Su bazlidir.

e EN 71-3 Sertifikasi ile glivenle uygulama ve kullanim alani saglar.

e Kullanima hazirdir.

¢ Uygulamasi kolaydir.

* Giiclii homojen yayilimi sayesinde firca ile yapilan uygulamalarda firca izi
olusumuna engel olur.

e iceriginde bulunan giines isini filtreleri sayesinde UV isinlarinin ahsap iizerinde
neden olabilecegdi degisime ve bozulmalara karsi direnc gosterir.

¢ Su bazli akrilik formulu sayesinde kazandigi esnek yapi boyanin, ahsap ile birlikte
hareket ederek catlama, soyulma ve dokilmeye karsi direnc gostermesini saglar.
¢ Sahip oldugu fungusit 6zelligi sayesinde ahsabi mantar, kiif gibi deformasyona
yol acan etmenlerden korur.

¢ Nefes alan yapisi ve su itici 6zelligi ile ahsabin icindeki nemi disari vermesine
olanak saglar. Ahsabin asiri neme maruz kalmasini engeller.

¢ Ahsabi cevresel etkilere karsi korur.

¢ Uygulama ekipmanlari kolay temizlenir.

¢ Daldirma, akitma, firca, rulo ve pistole ile %5-20 oranina kadar inceltme yapilarak
uygulanabilir.

¢ Daha ylksek ortiicilik performansiicin Ral Serisi tirtinleri, Esfera Dis Cephe
Astar Beyaz 703311 lizerine uygulanmalidir.

e 1 litre Urdin ile tek katta 5-8 m? alana uygulama yapilmalidir.

¢ 1 mZalana 150-230 g uygulama yapilmalidir.

¢ Uygulamada kullanilacak ahsabin ic nem degerleri yumusak agaclarda %10-%12
arasinda, sert agaclarda %14-%15 arasinda olmalidir.

e Toz tutma kuruma siiresi 40-60 dakika arasindadir.

e Dokunma kuruma silresi 90-120 dakika arasindadir.

e Zimpara kuruma stiresi ve kat Usti kat uygulama stiresi 3-4 saat arasindadir.
e [stifleme kuruma (kiirlenme) siiresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma stureleri 25°C, %45-65 RH degerlerine gore belirlenmistir.
Ortam sartlarina bagli olarak degiskenlik gosterebilir.

1L 25L 20L




ESFERA / DIS CEPHE SON KAT URUNLER]

703602

genel
Ozellikleri

Uygulama
Onerileri

Kuruma
Siireleri

Ambalaj
Boyutlari

Parlaklik: 20-25

ESFERA DIS CEPHE RAL SERISI Gloss (60°"de)

e Su bazlidir.

e EN 71-3 Sertifikasi ile glivenle uygulama ve kullanim alani saglar.

e Kullanima hazirdir.

¢ Uygulamasi kolaydir.

* Ahsabi RAL renkleriyle renklendirir ve ayni zamanda cevresel etmenlere

karsi korur.

e iceriginde bulunan giines isini filtreleri sayesinde UV isinlarinin ahsap iizerinde
neden olabilece@i degisime ve bozulmalara karsi direnc gdsterir.

* Giiclii homojen yayiimi sayesinde firca ile yapilan uygulamalarda firca izi
olusumunu engeller.

* Su bazli akrilik formulu sayesinde kazandi§i esnek yapi boyanin, ahsap ile birlikte
hareket ederek catlama, soyulma ve dokilmeye karsi direnc gostermesini saglar.
* Sahip oldugu fungusit 6zelligi sayesinde ahsabi mantar, kif gibi deformasyona
yol acan etmenlerden korur.

* Nefes alan yapisi ve su itici 6zelligi ile ahsabin icindeki nemi disari vermesini
saglarken, ahsabin asiri neme maruz kalmasini engeller.

e Uygulama ekipmanlari kolay temizlenir.

* Daldirma, akitma, firca, rulo ve pistole ile %20 oranina kadar inceltme yapilarak
uygulanabilir.

» Daha ylksek orticiliik performansiicin Ral Serisi Urinleri, Esfera Dis Cephe
Astar Beyaz 703311 lzerine uygulanmalidir.

e 1 litre Urin ile tek katta 5-8 m? alana uygulama yapilmalidir.

e 1 m? alana 150-230 g uygulama yapilmalidir.

e Uygulamada kullanilacak ahsabin ic nem degerleri yumusak agaclarda %10-%12
arasinda, sert agaclarda %14-%15 arasinda olmalidir.

e Toz tutma kuruma siresi 40-60 dakika arasindadir.

e Dokunma kuruma siiresi 90-120 dakika arasindadir.

e Zimpara kuruma siiresi ve kat Usti kat uygulama siiresi 3-4 saat arasindadir.
e istifleme kuruma (kiirlenme) siiresi 24-36 saattir.

Bilgilendirme: Kuruma siireleri 25°C, %45-65 RH degerlerine gore belirlenmistir.
Ortam sartlarina bagli olarak degiskenlik gosterebilir.

TL25L 20L
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ESFERA DIS CEPHE RAL SERISi KARTELASI

RAL B 1013 INCi BEYAZI RAL H 1018 CiINKO SARI

RAL B 3011 KIZIL KAHVE RAL H 5002 BODRUM MAVi

RAL M 6005 YOSUN YESILI RAL H 7001 GUMUS GRIi

RAL B 7016 ANTRISIT GRI RAL M 8015 KESTANE KAHVE

vatresa ‘ ‘
el Lly isteginiz iizerine RAL ve NCS renkleri Valresa Color System renk
makineleriyle fabrikamizda uretilir.

SMART
COATINGS

Dikkat!

Kartelada yer alan renkler baski teknikleri nedeniyle gercek renklerden farklilik ggsterebilir. Uriinleri uygulamadan 6nce uygulanacak
ylizeyde bir deneme yapilmasi onerilir. Bu sayede ahsap yiizeyin yapisina gore olusacak renk tonu gozlemlenir ve istenilen renk tonu
gerekli dizenlemeler ile hazir hale getirilir.
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ESFERA vatresa 40141

700400

703500

703902

703912

Ambalaj
Boyutlari

ESFERA DIS CEPHE BAZ URUNLERI

Emprenye Seffaf Baz

¢ 700400 Seffaf Baz istenilen renklerin Uretilebilmesi icin renksiz olarak
tasarlanmistir. Belirli oranlarda su bazli renkli pastalar girilmesi durumunda
istenen renkler elde edilebilir.

e Renklendirilen iiriin 6zellikleri Esfera Dis Cephe Ahsap Koruyucu Uriinleri
(Emprenye) 7034XX ozelliklerini gosterir.

Vernikli Seffaf Baz

¢ 703500 Seffaf Baz istenilen renklerin lretilebilmesi icin renksiz olarak
tasarlanmistir. Belirli oranlarda su bazli renkli pastalar girilmesi durumunda
istenen renkler elde edilebilir.

¢ Renklendirilen Uriin ozellikleri Esfera Dis Cephe Vernikli Ahsap Koruyucu
Uriinleri 7035XX ozelliklerini gdsterir.

RAL Serisi Seffaf Baz

¢ 703902 Seffaf Baz istenilen acik renklerin tretilebilmesi icin renksiz olarak
tasarlanmistir. Belirli oranlarda su bazli renkli pastalar girilmesi durumunda
istenen renkler elde edilebilir.

* Renklendirilen Uriin 6zellikleri, Esfera Dis Cephe RAL Serisi 703602 urdnlerinin
ozelliklerini gosterir.

RAL Serisi Beyaz Baz

¢ 703912 Beyaz Baz istenilen koyu renklerin uretilebilmesi icin beyaz olarak
tasarlanmistir. Belirli oranlarda su bazli renkli pastalar girilmesi durumunda
istenen renkler elde edilebilir.

¢ Renklendirilen trin ozellikleri Esfera Dis Cephe RAL Serisi 703602 irinlerin
ozelliklerini gosterir.

Baz Uriinlerin Genel Ozellikleri

e Su bazlidir.

e EN 71-3 Sertifikasi ile glivenle uygulama ve kullanim alani saglar.

e Kullanima hazirdir.

¢ Uygulamasi kolaydir.

¢ Renklendiriciler ile kolay karisim gdsterir.

¢ Genis renk cesitliligi ile uyumludur.

¢ Renklendiricilerin homojen dagilim gostermesini saglar.

¢ Su bazli akrilik formili sayesinde kazandigi esnek yapi boyanin, ahsap ile birlikte
hareket ederek catlama, soyulma ve dékilmeye karsi direnc gostermesini saglar.

¢ Sahip oldugu fungusit 6zelligi sayesinde ahsabi mantar, kif gibi deformasyona yol
acan etmenlerden korur.

¢ Nefes alan yapisi ve su itici 6zelligi ile ahsabin icindeki nemi disari vermesine
olanak saglar. Ahsabin asiri neme maruz kalmasini engeller.

¢ Ahsabi cevresel etkilere karsi korur.

e Uygulama ekipmanlari kolay temizlenir.

1L 25L,20L




ESFERA / DIS CEPHE URUNLERI UYGULAMA PROSEDURU

DIS CEPHEDE KULLANILAN AHSAP MATERYALLERIN AHSAP DOKUSU BOZULMADAN RENGINiN
DEGISTIRILMESINi SAGLAYAN UYGULAMA PROSEDURU

islem Uvaulama _ Esfera Uygulama Kuruma
Sirasi y9 Uriin Kodu Kalinlig Siiresi
220 numarali zimpara kagidi ile zimparalanmis
1 yuzeye Esfera Dis Cephe Vernikli Ahsap Koruyucu 7035XX 150-230 g/m? 2-4 Saat
Uriinleri uygulanir.
400 numarali zimpara kagidi ile piiriiz zimpara 24-36 Saat
2 yapilmis yiizeye Esfera Dis Cephe Vernikli Ahsap 7035XX 150-230 g/m? sonra
Koruyucu Uriinleri uygulanir. paketleme.

Tek kat uygulamaya uygundur.

DIS CEPHEDE BOYA UYGULAMASI YAPILMAK iSTENEN YUZEYLER iCiN UYGULAMA PROSEDURU

islem Uvaulama _ Esfera Uygulama Kuruma
Sirasi ¥9 Uriin Kodu Kalinligi Siiresi
220 numarali zimpara kagidi ile zimparalanmis ) 5 }
L ylizeye Esfera Dis Cephe Astar Beyaz uygulanir. 703311 50-80 g/m 1-2 Saat
400 numarali zimpara kagidi ile purdz zimpara
2 yapilmis ylizeye Esfera Dis Cephe Ozel Mat Beyaz 703319 150-230 g/m? 3-4 Saat
Boya (20 gloss) uygulanir.
400 numarali zimpara kagidi ile purdz zimpara 24-36 Saat
3 yapilmis ylizeye Esfera Dis Cephe Ozel Mat Beyaz 703319 150-230 g/m? sonra
Boya (20 gloss) uygulanir. paketleme.




ESFERA

vatresa

42143

DIS CEPHEDE KULLANILAN AHSAP MATERYALLERIN YUZEY RENGiNiIN TAMAMEN KAPATILMASI

VE YENI BiR RENK VERILMESI iCIN UYGULAMA PROSEDURU

islem Uvaulama _ Esfera Uygulama Kuruma
Sirasi Y9 Uriin Kodu Kalinugi Siiresi
220 numarali zimpara kagidi ile zimparalanmis ) 5 )
1 ylzeye Esfera Dis Cephe Astar Beyaz uygulanir. 703311 50-80 g/m 1-2 Saat
220 numarali zimpara kagidi ile plriiz zimpara
2 yapilmis ylizeye Esfera Dis Cephe RAL Serisi 703602 120-180 g/m? 3-4 Saat
uygulanir.
400 numarali zimpara kagidi ile pliriz zimpara 24-36 Saat
3 yapilmis ylizeye Esfera Dis Cephe RAL Serisi 703602 120-180 g/m? sonra
uygulanir. paketleme.
Tek kat uygulamaya uygundur.
DIS CEPHEDE KULLANILAN AHSAP MATERYALLERiIN DOKUSUNUN KORUNARAK
RENKLENDIRILMESI VE CEVRESEL ETMENLERE KARSI AHSABIN YUKSEK DIRENCTE
KORUNMASI ICIN UYGULAMA PROSEDURU
islem Uvaulama _ Esfera Uygulama Kuruma
Sirasi Y9 Uriin Kodu Kalinuigi Siiresi
220 numarali zimpara kagidi ile zimparalanmis
1 ylizeye Esfera Dis Cephe Ahsap Koruyucu 7034XX 50-80 g/m? 1-2 Saat
Uriinleri [Emprenye) uygulanir.
2 Zimpara yapllma_ksmn Esfera Dis Cephe Ozel Mat 700201 150-230 g/m? 3-4 Saat
Vernik (20 gloss) uygulanir.
400 numarali zimpara kagidi ile puriz zimpara 24-36 Saat
3 yapilmis ylizeye Esfera Dis Cephe Ozel Mat Vernik 700201 150-230 g/m? sonra
(20 gloss) uygulanir. paketleme.

Tek kat uygulamaya uygundur.




/ DIS CEPHE URUNLERI UYGULAMA PROSEDURU

Uriin Ozellikleri

Sarfiyat Miktari

25°C %45-65 RH

) Degerlerinde Bilesen
Uygulama . Inceltme Sayisi
Ekipmani At Oranlari Kat Ustii Kat | ; .. [Sertlestirici
mz/L g/m? | vezimpara |!Stifleme | girme orani)
Kurumasi
Kurumasi
Cam, Kestane
7034XX AR 1-2 saat
Esfera Dis Cephe Daldirma, akitma, 1L _Me$e, Ceviz, Tik, 12-18 50-80 (Katlar arasi 16-24 Tek
bez, firca, rulo ve 2,5L, | Kiraz, Findik, Maun, %0-15 . .
Ahsap Koruyucu . S m?/L g/m? zimpara Saat bilesenli
. pistole 20L Sapeli, Palisandro, L
(Emprenye) Serisi } énerilmez.)
Yesil
70-80 gloss
SO Daldirma, akitma 1L (G, [esiteims;
Esfera Dis Cephe firca r'ulo ve ' 25 L Mese, Ceviz, Tik, %10-20 5-8 150-230 9-4 Saat 24-36 Tek
Vernikli Ahsap " ' 7| Kiraz, Findik, Maun, ° m?/L g/m2 Saat bilesenli
. pistole 20 L . .
Koruyucu Serisi Sapeli, Palisandro,
Yesil
700201 Daldirma, akitma, 1L,
Esfera Dis Cephe firca, rulo ve 25L, 20 lolswsa/tSeffaf %710-20 nf;/SL 15(};_[21?0 3-4 Saat 25[;;6 bill?énli
0Ozel Mat Vernik pistole 20L 9 3 9 5
700202 Daldirma, akitma, 1L, ;
Esfera Dis Cephe firca, rulo ve 25L, 60 I[%i,ks I}Agteffaf %710-20 nE;/BL 150/;3130 3-4 Saat 2;:;2':(’ bill?;nli
ipek Mat Vernik pistole 20L 9 ' 9 ;
Esfer?g.zsoéephe R el Parlak %io-20 | 08 | WPOBO 4 o | 236 Tek
7 el ’ ’ o = 2 2 = . .
Parlak Vernik bistole 20L 90 gloss / Seffaf m2/L g/m Saat bilesenli
703311 Daldirma, akitma, | 1L, inceltme | 12-18 | 50-80 24-36 Tek
Esfera Dis Cephe bez, firca, rulo ve 25L, Beyaz L 1-2 Saat . .
2 N onerilmez.| m%L g/m?2 Saat bilesenli
Astar Beyaz pistole 20L
Esfera Dis Cephe D 251, Ozel Mat %5-20 5-8 150-230 3-4 Saat 24-36 : Tek :
Ozel Mat Beyaz 20 gloss / Beyaz m?/L g/m2 Saat bilesenli
Bova Daldirma 20L
y Akitma
Ozel Mat
20-25 gloss
703602 Daldirma, akitma, | 1L, | pa| 1013 RAL1018 5-8 | 150-230 24-36 Tek
Esfera Dis Cephe firca, rulo ve 25L, %5-20 . . 3-4 Saat . :
RAL Serisi i 20L RAL 3011 RAL 5002 m?2/L g/m Saat bilesenli
RAL 6005 RAL 7001
RAL 7016 RAL 8015




ESFERA vatresa 44145
Uriin Ozellikleri Kullanim Alanlari
Balkon
Zinearo e Korkuluklari, Dis Mekan Ahsap Dis Mekan Dis Cephe Citler,
p : Kapi ve Yiizeyler Mobilyalar Kaplamalari Pergolalar
Pencereler
Uygulama oncesi 220 numarali zimpara
kagidi ile cok hafif seviyede. (Uygulama sorasi =L =L + + +
onerilmez.)
Uygulama dncesi 220 numarali, katlar arasi
400 numarali zimpara k&gidi ile cok hafif + + + + 4L
seviyede.
Katlar arasi ve son kat dncesi 400 numarali
zimpara kagidi ile cok hafif seviyede. + + + + +
Katlar arasi ve son kat dncesi 400 numarali
zimpara kagidi ile cok hafif seviyede. + + + + +
Katlar arasi ve son kat dncesi 400 numarali
zimpara kagidi ile cok hafif seviyede. + + + + +
Uygulama oncesi 220 numarali, katlar arasi
400 numarali zimpara kagidi ile ¢ok hafif + + + + db
seviyede.
Katlar arasi ve son kat dncesi 400 numarali
zimpara kagidi ile cok hafif seviyede. + + + + +
Uygulama oncesi 220 numarali, katlar arasi
400 numarali zimpara kagidi ile ¢ok hafif + + + + a4t

seviyede.




ESFERA / UYGULAMA ONERILERI VE DIKKAT EDILMESi GEREKENLER

ESFERA
UYGULAMA ONERILERI VE
DIKKAT EDILMESI GEREKENLER

Depolama Esnasinda Dikkat Edilmesi Gerekenler

e Su bazli Uriinler direk glines isinlarina maruz birakilmadan, ortam sicakligi 5-30°C araliginda, yerden
ylksekte saklanmalidir.

e Sicak gunlerde urunlerin kapagi kapali tutulmalidir.

e Uriinlerin raf 6mrii icin 6nerilen siire 1 yildir.

Uygulama Yapilacak Ahsap Hakkinda Dikkat Edilmesi Gerekenler

e Ahsap, kullanim amacina uygun olarak, uygulama yapilacak ahsabin karakteristik yapisi ve bulundugu
iklim kosullarina verecegi tepkiler goz oniine alinarak secilmelidir.

e Ahsabin damar yollarina paralel kesilmis ahsaplar dik kesilmis ahsaplara gore daha estetik bir gorinime
sahip olsa da nem ve sicaklik nedeniyle esnemeye daha yatkindir. Ahsabin kullanilacagi ortam sartlarina
gore kesim bicimine dikkat edilmelidir.

e Ahsabin nem degeri uygulamanin performansini etkiler. Nem degeri yliksek ya da dusik ahsap ylzeylere
uygulama yapilmasi 6nerilmez. Yumusak agaclarda ic nem degeri %10-%12 arasinda, sert agaclarda ic nem
degeri %14-%15 arasinda olmasi dnerilir. Nem degeri uygun olmayan ahsaplar uygun degere gelinceye
kadar kullanilacagi ortamda bekletilmelidir.

e Uygulamalar damar yoluna paralel olarak gerceklestirilmelidir. Bu sekilde yapilacak uygulamayla
uygulama izlerinin olusmasi engellenir.

Uygulama Oncesinde Ahsap Yiizey Haziruigi icin Yapilmasi Gerekenler

e Ham ahsap yuzeyle uygulama yapilmadan once ylzeyin temizlenmesi ve 80-120 numara zimpara

ile zimparalanmasi gerekir. Ham olmayan ahsaplara ise Uzerindeki uygulamalarin temizlenmesi ve
zimparalanarak ahsabin uygulamaya hazirlanmasi gerekir.

e Ahsap daha onceden herhangi bir uygulamaya maruz kalmadiysa, ham ahsapsa, ic nem degerlerinin
kontrol edilmesi dnerilir. Nem degeri uygun olmayan ahsaplar uygun degere gelinceye kadar ortamda
bekletilmelidir. Ham olmayan ahsaplarda ise nem degeri ortam ile dengeye geldigi icin nem dlcimine gerek
yoktur.

Uygulama Ortami Hakkinda Dikkat Edilmesi Gerekenler

e Uygulama ortam sicakligi 15-30°C arasinda ve nem degerleri %40-%75 RH arasinda olmalidir. Belirtilen
ortam sartlarinda yapilan uygulamalarda Uriinin yapisma gicl, homojen dagilimi, estetik gorinimu ve uzun
omurlu olmasi gibi konularda daha verimli sonuclar alinir.

¢ Pistole ile yapilan uygulamalarda havada asili kalan boya zerreleri uygulama yapilmis yiizeye yapisarak
kirlilik olusturabilir. Bu nedenle havalandirma sistemi, 45 dakikada bir, ortam havasini yenileyecek ayarda
calistirilmalidir.

¢ Firca, rulo ekipmanlari ve daldirma, akitma yontemleri ile yapilan tim uygulamalarda ylzey toz
kurumasina gelene kadar ortamda bulunan toz ve kirlilik yapan etmenlerin uzaklastirilmasi gerekir.

Uriinler inceltilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

e Esfera Urunleri su bazlidir. Bu nedenle herhangi bir solvent bazli, tiner vb. kimyasal ¢ozucller ile
inceltilmemelidir.

* inceltme orani renkli iiriinlerde Griiniin rengini, értiicii Griinlerde drtiiciligiini etkileyecediicin biiyiik
alanlari kapsayan islemlerde ayni miktarda inceltme yapilmasi ve ayni yontemle uygulanmasi uygulama
yuzeyleri arasinda olusabilecek renk farkliligini engeller.



ESFERA vatresa 46147

Uygulama Oncesi Ve Uygulama Esnasinda Dikkat Edilmesi Gerekenler

e Kuru ve dogal ahsaplar kullanilmalidir. Ahsaplarin recineli ve budakli yapida olmamasina dikkat
edilmelidir.

¢ Uygulama sonrasi tam korumanin saglanmasi icin ahsabin oval kdseli olmasi onerilir.

e Ahsap yuzey Uzerinde su birikimine karsi dnlem alinmalidir.

e Renkli Urunleri uygulamadan once uygulanacak ylizeyde bir deneme yapilmasi onerilir. Bu sayede ahsap
yuzeyin yapisina gore olusacak renk tonu gozlemlenir ve istenilen renk tonu gerekli dizenlemeler ile
olusturulur.

e Kullanilan ekipmanlarin solvent bazli uygulamalarda kullanilmamis olmasina dikkat edilmelidir.

e Uygulama yapilirken kullanilacak ekipmanlarin metal kisimlarinin paslanmaz celikten olmasi ve kullanim
sonrasi temiz su ile temizlenmesi onerilir.

* Firca ve rulo ile yapilan uygulamalarda yiizeyde Griin birikmesi (kalin uygulama) varsa Uriin ylizeye tam
dagititmamis demektir. Bu tip uygulamalarda yiizeyin homojen yapida olmasi ve ahsabin estetik gorinmesi
zorlasir. Bu nedenle Urunler ahsaba yedirilerek uygulanmalidir.

B TR T
i f i | ‘

KALIN UYGULAMA DOGRU UYGULAMA

¢ Pistole ile yapilan uygulamalarda uriin atim miktarinin fazla olmasi kalin uygulamalara sebebiyet verebilir.
Uygulama kalinliginin tek katta onerilen degerden daha fazla olmasi ylizey kusurlarina sebebiyet verebilir.
Bu nedenle pistole ile yapilan uygulamalarin ince ve birkac kat olarak yapilmasi onerilir.

Zimpara Yapilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

¢ Yizeyin kuru olmasi gerekir.

e Uygulama yapilacak ylizeyin ince zimpara ile zimparalanmasi gerekmektedir. Zimparalanmis yuzeye
uygulama yapildiginda urinin yapisma glcl, dokunusu, estetik gorinimi iyilestirilir; ahsabin daha uzun
omurlu olmasi saglanir.

e Elastik yapilari nedeniyle su bazli triinler cok iyi zimparalanamazlar ve zimpara islemi i1si olusturarak
ylizeyin bozulmasina neden olabilir. Bu nedenle minimum basinc ile yumusak zimpara (piiriiz zimpara)
yapilmalidir. Kesinlikle celik zimpara kullanilmamali, cinko stearat zimpara kagidi kullanilmalidir. Renklerin
soluklasmamasi icin yiizey renklendiricisi Esfera Dis Cephe Ahsap Koruyucu Uriinleri (Emprenye) 7034XX
Serisi uygulanmis ylizeyler zimparalanmamalidir.

Uygulama Sonrasi Dikkat Edilmesi Gerekenler
¢ Uygulama yapilmis ahsap 20-30°C’den yiiksek sicaklikta, %40-%60 arasi bagil nemli ortamda
kurutulmalidir.
e Uriinii en kisa siirede kurutmak icin énerilen ortam sartlari asagida belirtilmistir.

e Flash off: 10-15 dakika arasindadir.

e Hava akimi T: 30°C, 45-90 dakika arasindadir.

e Soguma: 15 dakikadir.
e Amonyak, agarticilar gibi aktifligi yiksek kimyasallar ylizeylere zarar verebilecedi icin dikkat edilmelidir.
¢ Uygulama yapildiktan sonra 12 saat icerisinde Uriin lizerine hicbir yabanci madde temas etmemelidir.

Paketleme
¢ Paketleme oncesinde urinlerin tam kurudugundan emin olunmalidir.
e Uygulama yapilan ahsap materyaller silte ile paketlemelidir.



VALRESA / DECK OIL & TEAK OIL

VALRESA DECK OIL / 803207
Ahsabin dogalligini koruyarak renklendirir.
Yogun sirtinmeye, agir trafige ve asindirici
ortamlara maruz kalacak ahsap ylzeylere
uygun olarak gelistirilmistir. Ahsabin asinmasi
durumunda ahsaba derinlemesine nifuz ederek
korumaya ve renklendirmeye devam eder.
Gunesten gelen UV isinlarina direnc gosterir.
Ahsabi besler ve canlandirir. Yumusak ve sert
agaclar ile uyumludur. Lif kalkmasina engel
olur. Yag bazli yapisi ile kolay ahsap bakimina
olanak saglar. Kullanima hazirdir.
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VALRESA TEAK OIL / 803107

Ahsaba derinlemesine niifuz eder. Ahsabi
besler ve canlandirir. Su itici 6zelligi ile verimli
kullanim saglar. Yag bazli icerigi ahsabin
kullanim o6mrini uzatmak ve canli gorinimund
korumak icin gelistirilmistir. Yag bazli yapisi ile
kolay ahsap bakimina olanak saglar. Kullanima
hazirdir.

VALRESA DECK OIL &
VALRESA TEAK OIL

Dis cephelerde yogun surtinmeye, agir
trafige ve asindirici ortamlara maruz
kalacak ahsap yuzeyler icin Valresa Deck
Oil; ic cephelerde ahsaplari korumak,
bakim yapmak ve uzun omurlu ahsap
kullanimi icin Valresa Teak Oil Urdnleri
kullanilmalidir.
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