
PROPIEDAD MÉTODO DE PRUEBA VALORES TÍPICOS

Expansión de Flama ASTM E84 0

Propagación de Humo ASTM E84 15

Capacidad de Movimiento ASTM C719 UL2079; clase I, 
II, III +/- 33%

Resistencia al Descascarado ASTM C794 5 a 40, dependiendo del substrato

Efectos de Envejecimiento 
Acelerado ASTM C793 Pasa

Ph ASTM C793 Neutro

Contenido VOC Método EPA 310 0 g/L

Dureza (Shore A) ASTM C2240 15

Permeabilidad (perms) ASTM E96 2.3 húmedo

Antimicótico ASTM E96 Contiene aditivo antimicótico

Tiempo para quedar libre de 
pegajosidad 73.4 °F (23 °C) 50% HR 18 a 26 min

Temperatura de Servicio -40 a 300 °F (-40 a 149 °C) con 
picos de hasta 350 °F (177 °C) 




